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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5§ Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Gber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir das Kurzliningverfahren mit der Be-
zeichnung "Berolina Repair System (BRS)" mit den dazugehérenden vier Dreikomponenten
Silikat-Isocyanat-Harzsystemen mit den Bezeichnung "BRS 2K Slow", "BRS 2K Summer",
"BRS 2K Winter" und "BRS 2K Fast" zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasser-
leitungen mit Kreisquerschnitten in den Nennweiten DN 100 bis DN 500. Diese Zulassung
gilt fur die Sanierung von Abwasserleitungen, die dazu bestimmt sind Abwasser geman
DIN 1986-3" abzuleiten.

Das Kurzliningverfahren kann zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton, Stahlbeton,
Steinzeug, Faserzement, Gusseisen, GfK und PVC-U eingesetzt werden, sofern der Quer-
schnitt der zu sanierenden Abwasserleitung den verfahrensbedingten Anforderungen und
den statischen Erfordernissen geniigt.

Das Kurzliningverfahren kann unabhéingig vom genannten Rohrmaterial der verlegten Lei-
tung fiur die Sanierung von Rissbildungen (z. B. Radialrisse und Léngsrisse sowie Kom-
binationen von Léangs- und Radialrissen) und undichten Rohrverbindungen unter der Bedin-
gung verwendet werden, dass das Altrohr-Bodensystem allein noch tragféhig ist (z. B.
Léngsrisse mit geringer Rohrverformung bei Gberprifter funktionsfahiger seitlicher Bettung
ggf. ist dies z. B. durch Langzeitbeobachtungen und/oder Rammsondierungen zu Uber-
prifen).

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem Kurzliningverfahren saniert, indem ein harz-
getrankter Glasfaserkomplex bestehend aus harzgetrénkten Wirrfaser- und Gewebe- oder
Gelegeschichten, mittels eines aufblasbaren Packers an die schadhafte Stelle der Abwas-
serleitung gefahren und durch Aufblasen des Packers an die Rohrwand gedriickt wird. Der
Packer wird so lange in dieser Position belassen, bis die Aushértung weitgehend abge-
schlossen ist.

2 Bestimmungen fiir die Verfahrenskomponenten

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Werkstoffe der Verfahrenskomponenten
2.1.1.1 Glasfasermaterial (Anlage 1)

Als Tragermaterial fiir das Harzsystem dirfen nur korrosions- und séurebesténdige E-CR-
Glasfaserkomplexe nach DIN 1259-12 und DIN61853-1* und DIN 61853-2* sowie
DIN 61854-1° entsprechend den beim Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegten Rezep-
turangaben verwendet werden. Die Rezeptur ist auch bei der fremdiiberwachenden Stelle zu
hinterlegen.

Die Glasfaserkomplexe bestehen aus zwei Schichten, einer Gewebe- oder Gelegeschicht
und einer Wirrfaserschicht, die miteinander vernéht sind (Anlage 2).

DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen for Geb&ude und Grundstticke — Teil 3: Regeln fur Betrieb

und Wartung; Ausgabe: 2004-11

2 DIN 1259-1 Glas — Teil 1: Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen; Ausgabe:2001-09

3 DIN 61853-1 Textilglas; Textilglasmatten fir die Kunststoffverstdrkung; Technische Lieferbe-
dingungen; Ausgabe: 1987-04

4 DIN 61853-2 Textilglas; Textilglasmatten fur die Kunststoffverstarkung; Einteilung, Anwendung;
Ausgabe: 1987-04

5 DIN 61854-1 Textilglas; Textilglasgewebe fur die Kunststoffverstirkung; Filamentgewebe und

Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen; Ausgabe: 1987-04

Z16596.15 1.42.3-14/15
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Die Glasfasergewebematten weisen vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschafien auf

(Anlage 1):
— Dicke: =1,2 mm bis 1,8 mm
— Breite: =von 1,25 m bis 1,30 m
1. Glasfaserkomplex "1080"
— Flachengewicht =1.080 g/m2 + 8 % fur einen dreilagigen Kurzliner
2. Glasfaserkomplex "1400"
— Flachengewicht =1.400 g/m2 1 8 % fur einen zweilagigen Kurziiner

2.1.1.2 Harzkomponenten

Die zu verwendenden Dreikomponenten Silikat-lsocyanat-Harzsysteme "BRS 2K" bestehen
aus den Komponenten A (Harz), B (Harter) und C (Katalysator). Die Zusammensetzung
dieser Komponenten muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezep-
turangaben entsprechen.
¢ Komponente A (Harz):

Das Harz weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte bei +25 °C: = 1,48 g/cm®
— Viskositét bei +25 °C: =300 mPaxs
- pH-Wert: =12

— Farbe: farblos

¢ Komponente B (Hirter):
Der Harter weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte bei +25 °C: = 1,13 glcm®
— Viskositat bei +25 °C: =170mPaxs
— Farbe: schwarzbraun

o Komponente C (Katalysator):
Der Katalysator weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte bei +25 °C: =1,11 glem®
— Viskositat bei +25 °C; =34 mPaxs
- pH-Wert: >12
— Farbe: hellbraun
e Zugabe der Komponente C (Katalysator) zur Komponente A (Harz) der 4 Harzsysteme:
— "BRS 2K Slow": 0%
- "BRS 2K Summer: 0.5%
- "BRS 2K Winter": 1%
—~ "BRS 2K Fast"; 3%

Die Silikat-lsocyanat-Harzsysteme entsprechen dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten IR-Spektren.
21.2 Umweltvertraglichkeit

Das Bauprodukt erfillt die Anforderungen der DIBt-Grundsétze "Bewertung der Auswirkun-
gen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung: 2011). Diese Aussage gilt
nur bei der Einhaltung der Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Z16596.15 1.42.3-14/15
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Wanddicke und Wandaufbau

Systembedingt werden harzgetréankte Kurzliner fir eine SanierungsmaRnahme eingesetzt,
welche nach der Einbringung und Aushértung, unabhéngig von der Nennweite, eine ausge-
héartete Mindestwanddicke von 3 mm aufweisen. Der Wandaufbau des Kurzliners muss aus
einer &uBeren und inneren Wirrfaserschicht mit einer dazwischen liegenden gewebten
Glasfaserschicht (Anlage 8) bestehen.

Physikalische Kennwerte des Silikat-lsocyanat-Harzgemisches

Die ausgehdartete Harzmischung der Komponenten A, B und C weisen folgende Kennwerte
auf:

— Dichte: 1,21 g/em®x 10 %
— Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2°: > 10 N/fmm?
- Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2°: 2 690 N/mm?
~ Warmeformbestandigkeitstemperatur in Anlehnung an
DIN EN ISO 75-2": 245°C
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN I1SO 178°%: 2 590 N/mm?
- Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN ISO 178% >18 N/mm?
— Schwindmal}: <015 %
— Shore D-Harte nach DIN EN ISO 868°: > D/15.69

Physikalische Kennwerte des ausgehérteten Kurzliners

Nach Aushartung der mit dem Harzsystem getrénkten Glasfasergewebematten (Laminat)
muissen diese folgende Kennwerte aufweisen:

— Dichte in Anlehnung an DIN EN 1SO 1183-1"": 1,48 glem® £ 10 %

- Gluhrickstand in Anlehnung an DIN EN 1SO 1172 251%

— Umfangs-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228'% 2 3.000 N/mm?

— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178" 2 4.300 N/mm?

- Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN 1SO 178°; 2 101 N/mm?

— Shore D-Harte nach DIN EN 1SO 868°: > D/15:74

— Druck-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 604" 2 3.700 N/mm?

DIN EN ISO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fur

Form- und Extrusionsmassen (I1SO 527-2:1993 einschlieBlich Cor.1:1994);
Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996; Ausgabe: 1996-07

DIN EN 1SO 75-2 Kunststoffe - Bestimmung der Wameformbestéindigkeitstemperatur — Teil 2:
Kunststoffe und Hartgummi (ISO 75-2:2004); Deutsche Fassung EN SO 75-2:2004;
Ausgabe: 2004-09

DIN EN 1SO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + Amd.1:2004);
Deutsche Fassung EN I1SO 178:2003 + A1:2005; Ausgabe:2006-04

DIN EN [SO 868 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer
(Shore-Harte) (1SO 868:2003); Deutsche Fassung EN ISO 868:2003; Ausgabe:
2003-10

DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten

Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fitssigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (1SO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004;
Ausgabe: 2004-05

DIN EN ISO 1172 Textilglasverstirkte  Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Lamina-
te - Bestimmung des Textilglas- und Mineralftillstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren
(ISO 1172:1996); Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998; Ausgabe: 1998-12

DIN EN 1228 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstérkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Emittiung der spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; Deutsche
Fassung EN 1228:1996; Ausgabe: 1996-08

DIN EN ISO 604 Kunststofie - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 604:2003; Ausgabe: 2003-12

1.42.3-14/15
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung des Kurzliners
Im Werk des Vorlieferanten sind die Glasfaserkomplexe fiir die in Abschnitt 2.1.3 genannten

Mindestwanddicken herzustellen. Der Antragsteller hat sich von der Einhaltung der vorgege-
benen Male der Glasfasergewebematten durch den Vorlieferanten zu {iberzeugen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind mindestens folgende Eigenschaften der Harz-
komponenten A, B und C zu tberpriifen:
Eigenschaften des Harzes:
— Dichte
— Viskositat
222 Verpackung, Transport, Lagerung
Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die vom Vorlieferanten angelieferten Glasfaser-

komplexe in seinen Raumlichkeiten oder denen der Ausfihrenden so zu lagern sind, dass
die Matten nicht beschadigt werden.

Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die Komponenten der Systeme "BRS 2K Slow",
"BRS 2K Summer", "BRS 2K Winter" und "BRS 2K Fast" fur die Harzimprégnierung auf der
jeweiligen Baustelle, bis zur weiteren Verwendung in geeigneten, getrennten, luftdichten
Behéltern in R&aumlichkeiten des Antragstellers bzw. des Ausfiihrenden zu lagern sind. Der
Temperaturbereich von +10°C bis +30 °C ist dabei einzuhalten. Die Lagerzeit betrégt
ca. sechs Monate nach der Lieferung und ist nicht zu Gberschreiten. Die Gebinde sind vor
direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Gebinde sind so zu gestalten, dass die Harz-
komponenten A, B und C in getrennten Einzelbehéltern aufbewahrt werden.

Die fur die SanierungsmalRnahmen erforderlichen Mengen der Komponenten sind den
Lagergebinden zu entnehmen und in geeigneten, getrennten und luftdicht verschlossenen
Behaltern zum jeweiligen Verwendungsort zu transportieren. Am Verwendungsort sind die
Behélter vor Witterungseinflissen zu schiitzen. Die Glasfaserkomplexe sind in geeigneten
Transportbehéltern so zu transportieren, dass sie nicht beschadigt werden.

Werden die Harzkomponenten beim Ausfiihrenden abgefiillt, hat der Antragsteller dafiir zu
sorgen, dass dies nur in geeigneten Transportbehéltern erfolgt (z. B. Kunststoffkanister oder
bereits abgefiillte PE-Flaschen).

Bei Lagerung und Transport sind die einschlégigen Unfallverhitungsvorschriften und die
Ausfuhrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

223 Kennzeichnung

Die Glasfaserkomplexe und die jeweiligen Transportgebinde der Harzkomponenten A, B und
C sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lénder, einschlieBlich der Zulassungsnummer Z-42.3-532 zu kennzeich-
nen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Zusétzlich sind auf den Transportbehdltern der Glasfasergewebematten anzugeben:
— Bezeichnungen der Glasfasergewebematten

— L&nge und Breite

— Chargennummer

Zusétzlich sind die Transportbehélter fur Harze, Harter und sonstige Zusatzstoffe mindes-
tens wie folgt zu kennzeichnen mit:

— Komponentenbezeichnung A (Harz), B (Harter), C (Katalysator)

— Harzbezeichnungen bei Verwendung der abgefiillten PE-Flaschen:
"BRS 2K Slow", "BRS 2K Summer”, "BRS 2K Winter" und "BRS 2K Fast"

— Temperaturbereich fiir die Verarbeitung +15 °C bis +25 °C

Z16596.156 1.42.3-14/15
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— Gebindeinhalt (Volumen- oder Gewichtsangabe)

— Ggf. Kennzeichnung gemaR der Verordnung Uber gefahrliche Stoffe (Gefahrstoffver-
ordnung)

— Chargennummer

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verfahrenskomponenten mit den Bestimmungen
dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Verfahrens-
komponenten nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiirr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf-
nahmen einschliefen.

— Beschreibung und Uberprifung des Ausgangsmaterials

Der Antragsteller hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten Glasfaserkomplexe,
Harz, Hérter und sonstigen Zusatzstoffen davon zu {iberzeugen, dass die geforderten
Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 eingehalten werden.

Dazu hat sich der Antragsteller vom jeweiligen Vorlieferanten der Rohstoffe der Harz-
komponenten entsprechende Werkszeugnisse 2.2 und von den Herstellwerken der je-
weiligen Vorlieferanten der Glasfaserkomplexe Werksbescheinigungen 2.1 in Anlehnung
an DIN EN 10204 vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Warenausgangskontrolle sind zusétzlich die in Abschnitt 2.1.1.1 und
Abschnitt 2.1.1.2 genannten Eigenschaften fir jede Charge entsprechend den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben zu {iberprifen.

Weiterhin sind die Biegespannung und die Shore D-Harte nach Abschnitt 2.1.4 des
gebrauchsfertigen Harzgemisches an mindestens drei Probekérpern zu lberpriifen.

Das SchwindmaR nach Abschnitt 2.1.4 ist in Anlehnung an ISO 2577'® an mindestens
drei Probekérpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-1 ' tiber die Bestimmung des

" DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prlfbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004; Ausgabe: 2005-01

. 1ISO 2677 Kunststoffe - Warmaushartbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung;
Ausgabe: 2007-12

i DIN 16946-1 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Prufverfahren; Ausgabe: 1989-03

Z16596.15 1.42.3-14/15
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Massenverlustes zu liberprifen. Die Prufung ist an Probekérpern nach einer Konditionie-
rung von 24 Stunden bei +20 °C £ 2 °C durchzufithren. Fir die Herstellung der Probekdr-
per wird die Verwendung einer zerlegbaren Metallform empfohlen.

— Kontrollen und Priifungen die wéhrend der Herstellung durchzufiihren sind:
Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu Gberprifen.
— Kontrolle der Gebinde:

Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu
tiberprifen. :

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteter Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Verfahrenskomponenten
durchzufihren. Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremduberwa-
chung durch stichprobenartige Priifungen zu kontrollieren. Dabei sind die Anforderungen der
Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3 zu Uiberpriifen.

AuRerdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2.1 stichprobenartig zu
Uberprifen. Dazu gehért auch die Uberprifung des Hartungsverhaitens, der Dichte der
Komponenten A, B und C nach Abschnitt 2.1.1.2, der Lagerstabilitdt und des Fléchen-
gewichts der Kurzliner.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei
der Fremduberwachung sind auch die Werksbescheinigungen 2.1 und die Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204 zu tiberprifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

Z16596.15 1.42.3-14/15



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z2-42.3-532 Seite 8 von 16 | 4. August 2015

3 Bestimmungen fiir den Entwurf der Sanierungsmafnahme

Die Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu Uberprifen, z. B. Linienflihrung,
Tiefenlage, Lage der Hausanschllsse, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen,
hydraulische Verhéltnisse, Revisionséffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Videoauf-
nahmen mussen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben ist
vor Ort zu prifen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der
Grundstiicksentwésserung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Sanierungsverfahrens ist
vorzunehmen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch das Einbringen eines Kurz-
liners nicht beeintrachtigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. zu fithren.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Sanierung

41 Allgemeines

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist die Ausflihrung des "Berolina Repair
System (BRS)"-Kurzliningverfahrens mdglich:

a) Vom Start- zum Zielpunkt

b) Beginnend vom Startpunkt in einer Kanalhaltung mit einer definierten Lénge, ohne dass
eine weitere Schachtéffnung vorhanden sein muss

c) Seitenanschlisse, beginnend vom Startpunkt zum Anschlusspunkt im Hauptkanal

Der Startpunkt bzw. Zielpunkt kann ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungséffnung
oder ein gedffnetes Rohrstiick darstellen.

Sofern Faltenbildung auftritt darf diese nicht gréRer sein als in DIN EN 13566-4" bzw.
DIN EN ISO 11296-4",

Der Antragsteller hat dem Ausfuhrenden ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf
die Ausfuhrungsart des Sanierungsverfahrens bezogenen, Handlungsschritte zur Verfiigung
zu stellen.

Der Antragsteller hat auRerdem dafiir zu sorgen, dass die Ausfilhrenden hinreichend mit
dem Verfahren vertraut gemacht werden. Die hinreichende Fachkenntnis des ausfihrenden
Betriebes kann durch ein entsprechendes Gitezeichen des Glteschutz Kanalbau e. V."
dokumentiert werden.

4.2 Gerite und Einrichtungen

Mindestens flr die Ausfuihrung des Sanierungsverfahrens erforderliche Gerste,
Komponenten und Einrichtungen:

— Geréte zur Kanalreinigung
~ Geréte zur Wasserhaltung
- Gerate zur Kanalinspektion (DWA-M 149-2%)

s DIN EN 135664 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwasserungsnetzen  (Freispiegelleitungen) -Teil4: Vor Ot héartendes
Schlauchlining; Deutsche Fassung EN 13566-4:2002; Ausgabe: 2003-04

18 DIN EN ISO 112964 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwadsserungsnetzen (Freispiegelleitungen) -Teil4: Vor Ort hartendes
Schlauchlining (1ISO 11296-4:2009, korrigierte Fassung 2010-06-01); Deutsche
Fassung EN ISO 11296-4:2011; Ausgabe: 2011-07

b Guteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax: (02224) 9384-84

= DWA-M 149-2 Deutsche Vereinigung for Wasserwirischaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) - Merkblatt 149: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwiisserungs-
systemen auerhalb von Geb&uden - Teil2: Kodiersystem fir die optische
Inspektion; Ausgabe: 2006-11
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— Sanierungseinrichtungen:
¢ Glasfaserkomplexe fir die zu sanierenden Nennweiten

e Behélter mit Harz (weier Kanister: Komponente A), Harter (schwarzer Kanister:
Komponente B) und Katalysator (silberner Kanister: Komponente C) und/oder

Komponenten in PE-Flaschen: 250 ml oder 335 ml in eine 1 Liter Flasche mit rotem
Deckel der Komponente A und C sowie 500 ml oder 665 ml in eine 1 Liter Flasche mit
schwarzem Deckel der Komponente B

e Dosiereinrichtung zum Abfillen der Harzkomponenten

e Mischbehélter mit Mischwerkzeug (Rithrwerk)

o Wettergeschiitzte Impragnierstelle

o Arbeits-/Baufolien

¢ Rohrsanierungsgerat flir die passenden Rohrnennweiten (Bl&hpacker) und Zubehér

e Trennmittel (Vaseline, Bohnerwachs o.A.) und PE-Folien (Stretchfolien) fur den
Packer

e Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm

o arretierende Schiebestangen, arretierende Luftschiebstangen oder Seilwinden zur
Positionierung des Packers

¢ Sicherungs- und Einzugseile

¢ Druckluftschlauche zum Anschluss an den Packer mit Druckiiberwachungseinrichtung
o Kompressor, Druckluftschlauche, Druckregler

o Absperrblasen oder Absperrscheiben passend fur die jeweilige Nennweite
¢ \Wasserversorgung

e Stromversorgung

e Behaélter fur Reststoffe

e Temperaturmessflihler

¢ Temperaturiberwachungs- und -aufzeichnungsgerat

o Kleingerate wie z. B. Druckluftschneidewerkzeug

¢ Druckluftbohrmaschine

e Handwerkszeug z. B. Schere, Spachtel, Verteilerrollen etc.

o gof. Sozial- und Sanitérraume

Werden elektrische Geréte, z. B. Videokameras (oder so genannte Kanalfernauge) in die zu
sanierende Leitung eingebracht, dann missen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

4.3 Durchfiihrung der Sanierungsmafnahme
4.3.1 Vorbereitende Manahmen

Vor der SanierungsmaRnahme ist sicherzustellen, dass sich die betreffende Leitung nicht in
Betrieb befindet; ggf. sind entsprechende Absperrblasen zu setzen und Umleitungen des
Abwassers vorzunehmen.

Zur Vorbereitung der SanierungsmaBBnahme ist die Haltung, einschlieRBlich der dazugeh¢-
renden Hausanschliisse, aufer Betrieb zu nehmen. AnschlieBend ist eine Reinigung der
Haltung mittels Hochdruckspllung durchzufithren. Bei glattwandigen Innenoberflachen der
schadhaften Rohrieitung und solchen bei denen durch Hochdrucksplilung Ablagerungen (die
so genannte "Sielhaut") nicht in dem fir das Verfahren notwendige MaR beseitigt werden
kénnen, sollte ein Oberflachenabtrag (Entfernen der "Sielhaut") in Abhangigkeit vom Scha-
densbild durchgefiihrt werden. Abflusshindernisse sind zu entfernen.
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Die inneren Rohroberfl&chen im Bereich der Leitungsabsperrgerite missen eben sein.

Im gereinigten Leitungsabschnitt ist die Lage der vorhandenen Schiden sowie die der
Hausanschlisse einzumessen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Umgebungstemperatur zu messen. Es ist zu beurteilen, ob
die fir das Verfahren erforderlichen Temperaturgrenzen eingehalten werden ké&nnen.

Die fur die Anwendung des Sanierungsverfahrens zutreffenden Unfallverhitungsvorschriften
sind einzuhalten.

Geréte des Sanierungsverfahrens, die in den zu sanierenden Leitungsabschnitt eingebracht
werden sollen, darfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Priifung sichergestellt ist,
dass keine entziindlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regeiwerke zu beachten:
- GUV-R 126* (bisher GUV 17.6)

~ DWA-M 149-2%

- DWA-A 199-1 und DWA-A 199-22

Die Richtigkeit der in Abschnitt 3 genannten Angaben ist vor Ort zu priifen. Dazu ist der zu
sanierende Leitungsabschnitt mit Gblichen Hochdruckspiilgeraten soweit zu reinigen, dass
die Schéden auf dem Monitor bei der optischen Inspektion nach dem Merkblatt
DWA-M 149-2% einwandfrei erkannt werden kénnen.

Beim Einsteigen von Personen in Schachte der zu sanierenden Abwasserleitungen und bei
allen Arbeitsschritten des Sanierungsverfahrens sind auerdem die einschldgigen Unfall-
verhiitungsvorschriften zu beachten.

Das Formatieren der Glasfaserkomplexe nach Abschnitt 4.3.3.1, die Harzmischung nach
Abschnitt 4.3.3.2 und die Harztrankung nach Abschnitt 4.3.3.3 sind in witterungsgeschiitzter
Umhausung (z. B. im Sanierungsfahrzeug) auf ebenen Unterlagen, die frei von Verunreini-
gungen aller Art sein mlissen, durchzufiihren.

Die Topfzeit nach Tabelle 2 ist fiir die jeweilige SanierungsmaRnahme mittels Harzmischung
nach Abschnitt 4.3.3.2 so einzustellen, dass der Kurzliner innerhalb dieser Zeit, d. h. ohne
beginnende Hértung, an der Oberflache des zu sanierenden Bereichs der Abwasserleitung
formschlUssig anliegt.
Die fur die Durchfuhrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung von
Protokollblattern fUr jede Impragnierung und Sanierung festzuhalten.

4.3.2 Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle
Die Transportbehéiter der Verfahrenskomponenten sind dahingehend zu iberpriifen, ob die
in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden sind. Der auf das jeweilige Sanie-
rungsobjekt bezogene Zuschnitt der Glasfasergewebematten ist vor der Trankung mit dem
Harz nachzumessen. Die Einhaltung der vor der Harztrénkung aufrecht zuhaltenden Lager-
temperatur von +10 °C bis +30 °C ist zu Uberprifen.

2

GUV-R 126 Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen R&umen von abwassertechnischen
Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe: 2008-09
2 DWA-A 1991 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fur das Personal von
Abwasseranlagen, -Teil1: Dienstanweisung fur das Personal von
Abwasseranlagen; Ausgabe: 2011-11
DWA-A 1988-2 Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fur das Personal von
Abwasseranlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung fir das Personal von Kanalnetzen
und Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe: 2007-07
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4.3.3 Formatierung und Imprégnierung der Glasfaserkomplexe
4.3.3.1 Fommatieren der Glasfaserkomplexe (Aniage 1)

Der aufgerollite Glasfaserkomplex ist vor Ort auf einem im wettergeschiitzten bzw. klimati-
sierten Raum oder im Sanierungsfahrzeug befindlichen Arbeitstisch in einer Lange von
ca. 0,6 m bis maximal 3,0 m (geplante Einzelsanierungslénge) multipliziert mit dem 3,5-
fachen Durchmesser multipliziert mit der Anzahl der Lagen, abzuschneiden. Der Glasfaser-
komplex sollte mindestens eine Breite von 1,30 m aufweisen. Es ist darauf zu achten, dass
der Glasfaserkomplex so zugeschnitten wird, dass sich die Anfangs- und Endbereiche des
spéteren Kurzliners um mindestens 20 cm auerhalb der Schadensstelle am zu sanierenden
Rohr anliegen.

Um eine ausgehartete Wanddicke des Kurzliners von 3 mm zu erreichen, ist das Glasfaser-
komplex "1400" in doppelter oder das Glasfaserkomplex "1080" in dreifacher Lage zu ver-
wenden.

4.3.3.2 Harzmischung

4.3.3.2.1 Mischung der 3 Komponenten
Das Harzsystem "BRS 2K" besteht aus der Harz-Komponente A, der Harter-Komponente B
und der Katalysator-Komponente C. Es sind 100 Volumenanteile der Komponente A mit
200 Volumenanteilen der Komponente B sowie, je nach Harzsystem nach Tabelle 1 0,5, 1
oder 3 Volumenanteile der Komponente C zu mischen.

Tabelle 1: "Zugabe der Komponente C (Katalysator) zur Komponente A (Harz) der vier

Harzsysteme":
Harzsystem Zugabe der Komponente C zu A
"BRS 2K Slow" 0%
"BRS 2K Summer 05%
"BRS 2K Winter" 1%
"BRS 2K Fast" 3%

Die Komponente C (Anlage 14) ist zuerst mit der Komponente A anzumischen und dann erst
ist die Komponente B dem Harzgemisch A und C zuzugeben. Unter Beachtung der Angaben
in den Anlagen 15 und 16 sind die firr jeden Anwendungsfall erforderlichen Harzmengen zu
bestimmen. Bei Einbau von Kurzlinern, die eine l&ngere oder kiirzere Einbringzeit erfordern
sind die Komponenten A, B und C in einem Mischbehélter unter Verwendung eines Rilhrge-
rates (z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass eine blasenfreies Harzgemisch mit
homogener Einfarbung erreicht wird. Es sind mindestens zwei Minuten Mischungszeit einzu-
halten. Fur die Verarbeitungstemperatur, Topfzeiten sowie Aushértungszeiten ist die
Tabelle 2 zu beachten:

Tabelle 2: "Verarbeitungstemperaturen und Aushéartungszeiten der vier Harzsysteme"

“i“""ﬁ':“““ “‘;";"5’;“"” 0% Zugabe Komponente C | 0,5% Zugabe Kompanente C| 1% Zugabe Kompenente C | 3% Zugabe Komponente €
Iharssystem 8RS 2K Slow" “BRS 2K Summer" BRS 2K Winter" BRS 2K Fast”

 P— 5 20| 5|5 | 0| x5 5|5 0=
Tapheit min 2 15 | 8| 18|16 | 5|55 n]luls]s
[einbringzen min s 5| 5| »|vla]lols ! als s8]y
[rushirtungszeit  min o | 20| 0 | o o] m] e o] @ s | s
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4.3.3.2.2 Abgefiilite Komponenten in PE-Flaschen (eingestelites System)

Die Komponente A und die Komponente B bestehen aus zwei getrennten Flaschen. Die
Komponente A befindet sich in einer Flasche mit rotem Deckel, die Komponente B in einer
Flasche mit einem schwarzen Deckel. In der Komponente A ist bereits, je nach Harzsystem
in der Tabelle 2, die Komponente C nach Tabelle 1 beigemischt.

Die Komponente A wird vollsténdig in die Flasche der Komponente B gefillit. Nach Ver-
schlieBen der Flasche ist diese so lange zu schitteln, bis blasenfreies Harzgemisch mit
homogener Einfarbung erreicht ist. Es sind mindestens zwei Minuten Mischungszeit
("Schuttelzeit") einzuhalten.

Das Anmischen des Harzsystems sowie die Temperaturbedingungen sind in einem Protokoll
(z. B. Anlage 17) nach Abschnitt 4.3.1 festzuhalten. AuRerdem ist von jeder Harzmischung
auf der Baustelle eine Rickstellprobe zu ziehen und an dieser das Hartungsverhalten zu
Uberprifen.

4.3.3.3 Harztrdnkung

Nach dem Anmischen des Harzes ist dieses mittels geeignetem Spachtel auf die ausge-
breiteten Glasfaserkomplex (Anlage 3) fur einen zweilagigen Kurzliner (erste Lage) gleich-
maBig in die obenliegende Glas-Gewebeseite in Kreuz- und Querbewegungen aufzutragen
(Anlage 4). Danach ist ca. ein Drittel der Glasfaserkomplexe einmal umzufalten und die nun
eingeschiagene oben liegende Wirrfaserseite ist zu imprégnieren (Anlage 5). Nachfolgend ist
das zweite Drittel umzuschlagen, unter Bericksichtigung einer Uberlappung von ca. 10 cm
und die nun umgefaltete obenliegende Wirrfaserseite ist einzuharzen (Anlage 6). Der ge-
faltete zweilagige Glasfaserkomplex ist nun zu wenden und die Wirrfaserseite ist mit dem
Harzsystem zu impragnieren (Anlage 7).

Fir einen dreilagigen Kurzliner ist zwischen den Arbeitsschritten nach Anlage 4 und 5 vor
der Faltung ein zweites Glasfaserkomplex auf das erste Glasfaserkomplex zu legen und ein-
zuharzen. AnschlieBend sind dieselben Arbeitsschritte wie fir die Herstellung eines zweila-
gigen Kurzliners anzuwenden.

Zur Vermeidung von Lufteinschlissen sollte abschlieRend das Harz mit einer Rolle in das
Gewebe gedriickt werden.

Durch die zuvor beschriebene Faltung zum zwei- oder dreilagigen Kurzliner bildet die eine
Wirrfaserseite des Glasfaserkomplexes die dem Abwasser zugewandten Seite und die
andere die dem Altrohr zugewandte Seite. Die Glas-Gewebe- oder Gelegeseite liegt somit
zwischen den Wirrfaserschichten (Anlage 8).

Die Hértungszeit und der Temperaturverlauf sind im Protokoll nach Abschnitt 4.3.1 fest-
zuhalten.

434 Einbringung des Kurzliners in das zu sanierende Abwasserrohr
Die Einbringung des impragnierten Kurzliners erfolgt mittels eines Packers (Anlage 9).

Der Gummikdrper des fur die zu sanierende Abwasserleitung passenden Packers ist mit
einem Trennmittel einzureiben und mit einer PE-Schutzfolie zu umbhillen (Anlage 10). Die
PE-Schutzfolie dient als Trennschicht fur das spatere Entfernen des Packers aus der
Abwasserleitung. Bei der Auswahl des Packers ist darauf zu achten, dass der Aufendurch-
messer des Packers ca. 50 mm bis ca. 80 mm kleiner ist als der Innendurchmesser der zu
sanierenden Leitung.

Der mit harzdurchtrénkte Glasfaserkomplex ist auf den Packer aufzubringen und gegen Ver-
und Abrutschen zu sichern (Anlage 11 und 12). Fur die Sanierung diirfen nur Packer ver-
wendet werden, die mit Rollen ausgestattet sind (Anlage 9). Die Rollen miissen so ange-
ordnet sein, dass beim Einflhren und Verfahren des Packers in der zu sanierenden Abwas-
serleitung der harzgetrénkte Glasfaserkomplex nicht die innere Rohrwand berihrt.

Vor dem Einzug des Packers in die zu sanierende Abwasserleitung, ist ein Druckluftschlauch
vom Kompressor an den Packer anzuschlieBen. Der Packer ist mittels zuvor befestigter
Seile (Seilwinden) oder arretierende Luftschiebestangen an die Eingemessene Schadens-
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stelle im Abwasserrohr einzuziehen und zu positionieren. Durch Beaufschlagung mit Druck-
luft expandiert der Gummikorper des Packers und bewirkt somit ein Anpressen des harzge-
trénkten Glasfaserkomplexes an die Innenwand des zu sanierenden Rohres. Der Druck ist
so lange aufrecht zu erhalten, bis das Harzsystem ausgehartet ist (Anlage 13). Es ist sicher
zu stellen, dass kein Uberschussharz austritt. Der Druck ist anschlieRend aus dem Gummi-
kérper abzulassen und der Packer zum Startpunkt zuriickzuziehen.

5 Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der SanierungsmafRnahme sollte folgende Beschriftung dauerhaft
und leicht lesbar angebracht werden:

— Art der Sanierung

— Bezeichnung des Leitungsabschnitts
— Nennweite

— Wanddicke des Schlauchliners

— Jahr der Sanierung

6 AbschlieBende Inspektion und Dichtheitspriifung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren und
eine Dokumentation ist zu erstellen. Es ist festzustellen, ob etwaige Werkstoffreste entfernt
sind und keine hydraulisch nachteiligen Falten vorhanden sind.

Nach Aushartung des Kurzliners ist die Dichtheit nach DIN EN 1610% zu prifen. An-
schlieBend kann der sanierte Kanal wieder in Betrieb genommen werden.

7 Priifungen an enthommenen Proben

71 Aushértung
Mindestens vier Mal im Jahr hat der Ausfilhrende einen Kurzliner, in der zuletzt sanierten
Nennweite, unter Verwendung eines Stitzrohres (z. B. in einem PVC-U-Rohr) auf der jewei-
ligen Baustelle herzustellen. An dem so gewonnenen Kreisring sind mindestens zwei Mal im
Jahr Kurzzeit-E-Modulwerte (1-Stundenwert, 24-Stundenwert) zu bestimmen.
Mit Hilfe des 1-Stundenwertes und des 24-Stundenwertes ist festzustellen, ob die Kriech-
neigung von Kn < 6,9% entsprechend nachfolgender Beziehung eingehalten wird:

Elh - E24h
1A

7.2 Wasserdichtheit der Proben

Die Wasserdichtheit des ausgeharteten Kurzliners kann entweder an einem Kurzlinerab-
schnitt (Kreisring) oder an Prifsticken, die aus dem ausgehérteten Kurzliner entnommenen
wurden, durchgefuhrt werden. Fir die Prifung ist die Folie des Kurzlinerabschnitts bzw. des
Prifstickes entweder zu entfernen oder zu perforieren.

Die Prufung an Prifstiicken kann entweder mit Uberdruck oder Unterdruck von 0,5 bar erfol-
gen.

Bei der Unterdruckprifung ist die Probe einseitig mit Wasser zu beaufschlagen. Bei einem
Unterdruck von 0,5 bar darf wéhrend einer Prifdauer von 30 Minuten kein Wasseraustritt auf
der unbeaufschlagten Seite der Probe sichtbar sein.

K =

n

%100

N DIN EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserieitungen und -kan#len; Deutsche Fassung
EN 1610:1997; Ausgabe: 1997-10 in Verbindung mit Beiblatt 1; Ausgabe: 1997-10
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Bei der Prifung mittels Uberdruck ist ein Wasserdruck von 0,5 bar wahrend 30 Minuten auf-
zubringen. Auch bei dieser Methode darf auf der unbeaufschlagten Seite der Probe kein
Wasseraustritt sichtbar sein.

8 Ubereinstimmungserklédrung iiber die ausgefiihrte SanierungsmaBnahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefilhrten SanierungsmaRnahme mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfilhrenden
Betriecb mit einer Ubereinstimmungserkidrung auf Grundiage der Festlegungen in den
Tabellen 3 und 4 erfolgen. Der Ubereinstimmungserklérung sind Unterlagen ber die Eigen-
schaften der Verfahrenskomponenten nach Abschnitt 2.1.1 und die Ergebnisse der Priifun-
gen nach Tabelie 3 und Tabelle 4 beizufigen.

Der Leiter der Sanierungsmafnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss
wéhrend der Ausfihrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die
ordnungsgemé&fRe Ausfiihrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 zu
sorgen und dabei insbesondere die Prifungen nach Tabelle 3 vorzunehmen oder sie zu
veranlassen und die Prifungen nach Tabelle 4 zu veranlassen. Anzahl und Umfang der
ausgefihrten Festlegungen sind Mindestanforderungen.

Die Priifungen an Probestiicken nach Tabelle 4 sind durch eine bauaufsichtliche anerkannte
Uberwachungsstelle (siehe Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
nach den Landesbauordnungen, Teil V, Nr. 9) durchzufihren.

Einmal im Halbjahr ist die Probeentnahme aus einem Kurz- oder Langliner einer ausge-
fuhrten Sanierungsmafinahme von der zuvor genannten Uberwachungsstelle durchzufiihren.
Diese hat zudem die Dokumentation der Ausfiihrungen nach Tabelle 3 der Sanierungs-
mafnahme zu Gberprifen.

Tabelle 3: "Verfahrensbegleitende Prifungen”

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit

. . . nach Abschnitt 4.3.1 . .
optische Inspektion der Leitung und DWA-M 149-22° vor jeder Sanierung

. . . nach Abschnitt 6 . .
optische Inspektion der Leitung und DWA-M 149-2%° nach jeder Sanierung
Gerateausstattung nach Abschnitt 4.2
abschlieRende Inspektion nach Abschnitt 6
Kennzeichnung der Behéaiter nach Abschnitt 2.2.3

der Sanierungskomponenten

Harzmischung, Harzmenge und | Mischprotokoll nach
Hartungsverhalten je Kurzliner | Abschnitt 4.3.3.2

Aushartungstemperatur,
Aushértungszeit und Druck im | nach Abschnitt 4.3.4
Packer

jede Baustelle

Die in Tabelle 4 genannten Priifungen hat der Leiter der Sanierungsmafnahme oder sein
fachkundiger Vertreter zu veranlassen. Fir die in Tabelle 4 genannten Prifungen sind
Proben aus den beschriebenen Probenschlduchen zu entnehmen.

Z16598.15 1.42.3-14/15
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Tabelle 4: "Prifungen an Probestlicken"

Gegenstand der Priifung

Art der Anforderung

Haufigkeit

Kurzzeit-E-Modul (1-Stunden-
und 24-Stundenwert) und

nach Abschnitt 7.1

Kriechneigung

Physikalische Kennwerte nach Abschnitt 2.1.5
Wasserdichtheit ohne Montagefolie
der Probe nach Abschnitt 7.2
Wanddicke und Wandaufbau nach Abschnitt 2.1.3

Harzidentitat mittels
IR-Spektroskopie

nach Abschnitt 2.1.1.2

jeden 6. Herstellmonat

je Ausfiihrenden

Die Prifungsergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten; sie sind auf Verlangen dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen. Anzahl und Umfang der in den Tabellen auf-
gefihrten Festlegungen sind Mindestforderungen.

Bestimmungen fir den Unterhalt

Vom Antragsteller sind wahrend der Geltungsdauer dieser Zulassung jeweils sechs sanierte
Abwasserleitungen optisch zu inspizieren. Die Ergebnisse mit dazugeh&render Beschrei-
bung der sanierten Sch&den sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik unaufgefordert wah-
rend der Geltungsdauer dieser Zulassung vorzulegen.

Drei dieser ausgefiihrten Sanierungen sind auf Kosten des Antragstellers unter Federfilh-
rung elnes Sachverstandlgen zusétzlich zur chhtheltsprufung unmlttelbar nach Beendigung

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Z16596.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

Séure- und korrosionsbesténdiger Glasfaserkomplex (ECR-Glasqualitat)

Gewebe, Gelege innen und Wirrfaser aulen, miteinander verndht

Rollenbreite: ca. 130 cm
Gewicht: 1400 g/m? + 8%
1080 g/m? + 8%

L#nge der aufgeroliten Bahn: ca. 40 m

Abzuschneidende Lange: Rohrdurchmesser x 3,5
dadurch spatere Uberlappung um 10% (entsprechend etwa 35

Winfaserschicht

Gewebe-,

Abzuschneidende Mattenlange
y = Rohrdurchmesser x 3,5

Rollenbreite x = 130 cm

Kurztiningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanlerung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 1

Sédure- und korrosionsbesténdiger Glasfaserkomplex (ECR Glasqualitat)

Z60713.15 1.42.3-14/15



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 lnsti:E:
Bautechnik

Aufbau des Glastfaserkomplexes

Gewebe-, Gelegeschicht
Wirrfaserschicht

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdveriegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 2

Aufbau des Glasfaserkomplexes

260713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

DIbt

a. Auf glatter Unterlage ausgelegtes Glasfasermaterial

oben

-
7
/ Glasfasermaterial ' / fo
Gewebe-, Gelegeseite / e
=
&)
7[.
Vi
A ‘

ya
ca. 130 cm ‘

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdveriegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Anlage 3

auf glatter Unteriage ausgelegtes Glasfasermaterial

Z60713.15

1.42.3-14/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 lnstn:g:
Bautechnik

b. Einharzen der Oberseite mittels Spachtel

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 4

Einharzen der Oberseite mittels Spachtel

Z280713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

c. 1/3 der Matte von rechts nach links einschlagen und
einharzen des umgeschlagenen Drittels

/)

Kurzliningveriahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 5

zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
1/3 der Matte von links nach rechts einschlagen und einharzen

Z60713.18 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches

sunncrit [ERALLY)

d. Zweites Drittel umschiagen und einharzen

Arbeitsfolie

Ubertappung > 10 cm (10 - 35 cm)

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repalr - System"
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 6

Zzweites Drittel einschiagen und einbarzen

Z60713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 |ﬂ$ﬁ;l_§t
ur
Bautechnik

Komplex wenden und Riickseite einharzen

------
.......
......
------------

: volistandig

f geharzter
AR —xf  Glasfaserkomplex
Vi £
7 I'd
ca. 45 - 55 cm

Kurzliningvertahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System"
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleltungen
im Nennweltenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 7

eingeharzten Komplex wenden und Riickseite einharzen

Z60713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Instn:g:
Bautechnik

Aufbau des impragnierten Glasfaserkomplexes

Wirrtaser
Gewebe-Gelege =

Wirrfaser

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repalr - System”
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 8

Aufbau des impragnierten Glastaserkomplexes

Z60713.18 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Institut

flir
Bautechnik

Sanierungspacker mit Rollen

Kurzpacker starr

Flexibler Packer

Kurzliningvertahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdverlegter, schadhatter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Sanierungspacker mit Rollen

Anlage 9

Z260713.15

1.42.3-14/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Instiﬁ:
Bautechnik

Kurzliner auf vorbereiteten Packer wickeln

/ > 15% < 70% > 15% /
/ I | I |

/

Umhtllung mit — AR 38Rinetieg Ay Fanrungsrander
PE-Schutzfolie / nicht dargestelit

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserieitungen

Kurzliner auf vorbereiteten Packer wickeln

im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 10

Z60713.156

1.42.3-14/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches
Institut

fiar
Bautechnik

Sanierungspacker mit aufgerolitem, impragnierten Glasfaserkomplex

Umhiillung mit —/ igmiuggsrgg‘gﬁ
PE-Schutzfolie 9
Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System"
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 11
Sanlerungspacker mit aufgerolltem, imprégnierten Glasfaserkomplex

Z60713.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

DIbt

Aufbau Packer mit aufgerolitem Kurzliner (schematischer Querschnitt)

Uberlappung ca. 10% (35"

Kurzliner
Schutzfolie
Trennmitte!
Gummimatte
Luftraum
Alu-Rohr
Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repalr - System"”
zur Sanierung erdverlegter, schadhafier Abwasserleltungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 12
Aufbau Packer mit aufgerolitem Kurzliner (schematischer Querschnitt)

Z60713.15

1.42.3-14/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Instl;ulg:
Bautechnik

Positionieren des Sanierungspackers im Abwasserkanal

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berclina - Repair - System"
zur Sanlerung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 13

Positionieren des Sanierungspackers im Abwasserkanal

Z60713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Instn:gt
ur

Bautechnik

Dosierung der Komponente C in Komponente A im Harzsystem BRS

Produkttemperatur 10 €

Zugabe Komp.C bezogen auf Komp. A 3,00%

Topfzeit (Verstreichbarkeit) min. 12 17 - -
Einbringzeit min. 17 28 - -
Entschalungszeit min. 60 90 - -
Produkttemperatur 15 €

Zugabe Komp.C bezogen auf Komp. A

Topfzeit (Verstreichbarkeit) min. 11 16 18 21
Einbringzeit min. 15 27 29 35
Entschalungszeit min. 60 70 90 150
Produkttemperatur 20 T

Zugabe Komp.C bezogen auf Komp. A 3,00% 1,00% 0,00%
?opfzeit (Verstreichbarkeit) min. 9 15 16 18
Einbringzeit min. 13 25 27 28
Entschalungszeit min. 50 60 90 120
Produkttemperatur 25 C

Zugabe Komp.C bezogen auf Komp. A 3,00% 1,00% 0,50% 0,00%
Topfzeit (Verstreichbarkeit) min. 8 12 15 18
Einbringzeit min. 11 22 24 26
Entschalungszeit min. 45 50 60 90

Die Zugabe von Komp.C bezieht sich in Vol.% auf die Komp.A. In begriindeten Fallen (s.Handbuch
Pkt.4.1.3) kann man von den Vorgaben abweichen.

Die Komp.C muss homogen in die Komp.A eingeriihrt werden. Alle Zeitangaben in Minuten ab Mischbeginn
mit der Komp.B. Die Mischzeit von 2 Minuten ist unbedingt einzuhalten. Die Mischung muss schiierenfrei
und homogenm sein.

Die angegeben Zeiten sind Laborwerte mit einer Streuung von * 15%. Sie kénnen sich bei der Anwendung
durch Warmetausch zw. Harz und Untergrund, sowie der Oberfiachenbeschaffenheit und anderen Faktoren
andern.

Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 14

Dosierung der Komponente C in Komponente A im Harzsystem BRS

Z60713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 lnsti:gt
ur
Bautechnik

Harzmengenbedarf fir 2 lagige Anordnung der Glaskomplexe
Rohrdurch- Lange Grofle Hangenbedarf fiir 2-lagige
messer Kurzliner Glasfasermatte Glasfaserkomplexe
[mm] [m] [m?] Volumen in Liter
1080 g/m* 1400 g/m?
0,6 0,42 0.65 0.80
1,2 0.84 1,30 1.60
18 1,26 1.95 240 !
24 1,68 2,60 3.20 '
30 ! 2,10 3,25 4,00 ‘
06 * 053 0.80 1,00 ‘
1,2 1,05 1,60 2,00
1,8 ' 1,59 2,40 3.00
24 2,12 3,20 4,00
30 265 4,00 5,00
06 ' 063 0,95 1.20
1.2 1.26 i 1,90 240
18 1,89 | 285 3,60
24 2,52 3,80 4.80
3.0 3.15 475 6.00
0.6 0.84 125 1,60 ]
1.2 1,68 2,50 320
1.8 2,52 3,75 4,80
24 3.36 5,00 6.40
30 ; 4.20 625 8,00
06 | 1.05 1,60 2,00
1.2 2,10 3,20 4,00
18 3,15 4,80 | 6.00
2,4 ‘ 4,20 6,40 8,00
3.0 | 5,25 _ 8,00 . 10,00
0.6 ; 1.26 1,90 ' 2.40
1.2 ' 252 3,80 | 4.80
1,8 3.78 5,70 l 7.20
24 5.04 760 i 9,60
3.0 6.30 9,50 ; 12,00
06 1.68 2,50 ! 3,20
1.2 i 3,36 ; 5,00 , 6,40
1.8 | 5.04 7.50 | 9,60 j
24 i 6,72 10.00 ; 12.80 f
30 ; 8,40 | 12,50 ; 16,00 |
06 { 210 3.15 1 4.00 2
1,2 { 4,20 6.30 | 8.00
1.8 ' 6.30 9.45 | 12,00 ]
2.4 i 8,40 12.60 16.00 !
3.0 | 10.50 ! 15,75 20,00 !
Kurzliningveriahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System"
zur Sanierung erdverlegter, schadhaiter Abwasserleitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 15
Harzmengenbedarf fiir 2 lagige Anordnung der Glasfaserkomplexe

Z60713.15 1.42.3-14/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Insti:g:
Bautechnik

Harzmengenbedarf fir 3 lagige Anordnung der Glaskomplexe
Rohrdurch- Lange Grofe Harzmengen fiir 3-lagige
messer Kurzliner Glasfaserkomplexe Glasfaserkomplexe
[mm] [m] [m?] Volumen in Liter
1080g/m* 1400g/m*

0.6 ; 0,63 ' 0,95 1,20
1,2 - 1,26 . 1,90 2,40 l
1.8 : 1,89 . 2,85 3,60 |
24 I 2,52 3,80 4,80 i
3.0 | 3,15 l 475 6,00 ;
06 0.79 | 1,20 1,50
1.2 ' 1,58 - 2.40 3,00 '
1.8 ' 2,37 , 3,60 4,50
24 3,16 i 480 6,00
3.0 3,05 6.00 . 7,50 ;
0.8 0,95 : 1,40 1,80
1,2 . 1.80 | 2,80 , 360
1.8 . 2,85 ’ 4,20 | 5.40
24 3,80 5.60 7.20

_ 30 ; 4,75 7.00 L 9,00
06 T 1,26 1,90 2,40
1.2 = 2,52 ; 3,80 . 4,80
1.8 j 3,78 | 5,70 7,20
24 . 5,04 r 7,60 ! 9.60
3.0 _ 6,30 | 9,50 g 12,00
0.6 | 1,58 I 2.40 i 3,00
1.2 3.16 | 4,80 l 6,00
1,8 | 474 | 7,20 9,00
24 i 6,32 | 9,60 12,00
3.0 i 7.90 ! 12,00 _ 15,00
06 i 189 2.80 1 3,60 |
1.2 ! 3,78 | 5,60 7,20 |
1,8 | 5,67 . 8.40 10,80 |
24 , 7.56 11,20 14,40 ,
3,0 i 9.45 | 14,00 l 18,00 ,
06 | 2,52 f 380 : 4,80 |
1.2 i 5,04 7.60 8,60
1.8 [ 7,56 | 11,40 14,40
24 10,08 15,20 19,20
3.0 1260 | 18,00 24,00 |
06 | 3,15 ; 4.70 6.00 |
1.2 -‘ 6,30 ’ 9,40 12,00 ,
1.8 9,45 . 14,10 18,00
24 12,60 18,80 24,00
30 ; 15.75 | 23,50 30,00 |

Kurzliningveriahren mit der Bezeichnung “"BRS Berolina - Repair - System”
zur Sanierung erdveriegter, schadhatter Abwasserieitungen
im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 16
Harzmengenbedarf fiir 3 lagige Anordnung der Glasfaserkomplexe
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Allgemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-532 vom 4. August 2015 Institut
fir
Bautechnik
Reparaturprotokolt
Raparaturprotokoll der B Rnah
Biatt von _____
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort: Oon:
Straie: Strafie:
¥omakipersen: Kontaktperson:
Telefon: Telefon:
Baumalinahme
Ot Strafe
van Schacht: bis Schach
Haltune: Rohrmaticr.al:
Kanalrohr-Nennweit: Positior ‘Reparaturiage.
Videokassete: Foios:
Wetter
Wetlurbeschribunn. PO - o St e e e b T, S S e i i
Trockenwetior 1 JA o NEIN
b Regen: o JA O NEIN
Temperatur: aufien: _ 'C m Kanal, . . "C
Voraussetzungen
UGrnehmigung eirgaholt w JA o NEIN
Wasserhaliung eingerichint: i3 JA o) NEIN
SIVO-Absicharung: T J4a ) NEIN
Rugparaturbereich votbersotet L. HD-Reiniguna o muchanisch faw Robeiar
Tarmperatsr am. jw] Frasan/Schieifen
TV-Inspektion / Quzrschnittskontrolle, Q JA [ NEIN
Vaerwendastes Material
WILLKAT® PL Kemp. A Chargan-Nr: _ - Rucksteimustar; 11 JA
WILLKAT " PL Komp. B: Chargen-Nv.. _ Ruckstelimuster: 1 JA
WILLKAT" PL Kemp. C Chergen-Ns.. ___ Rockstelimuster O Ja
Glasfassr: Qualitat / Werkzzougni: = Ruckstalimuster: O JA
-, K z-Liner Kurz-Liner Lénge m Anzahl der begen:  ______ Stuck
Ver Mater a
Harzoecar! WILLKAT " FL. Sol KT et A e A D BTZe sl . kg (Gesamtvolsmun)
Pradukitempanatue Soli 15-25C ___ _..C
Miechungsvarhaltnis: Sall A=1 B=2 =__ . %a von Komp. A z21u0s An spa § 1300
Mischungsverhaitnis: st A= _ __ (Vol) B (Vo) C= . Zugabe in ¥, von Komp. A
Mizchbeg.an I ¥ | | Ende Triéinkvorgang: pem—— Uhr
Mizchzeit: Solt 2 Minutern ist Minuton
Aufstelldruck und Avshiiriezeit des Blihpachers
Packer Aufbithen: —— . Unr Prcker Cntspannen: E L unr
Vararbenungszeit Max .. Minuten einhailten a Ja 0O NEIN
Aushiintezeit: Soll 50 - 90 Minuten Ist _______ Minuten
Aufstelldruck des Packers: Soll 1~ 2 bpar Ist____ _»or
TV-Endahnahme. U JA P NEIN
Datum: Unteraschrift: Opernateur:
Kurzliningverfahren mit der Bezeichnung "BRS Berolina - Repair - System"
zur Sanierung erdverlegter, schadhafter Abwasserleitungen
im Nennweltenbereich DN 100 bis DN 500 Anlage 17
Ausfiihrungsprotokoll / Reparaturprotokoll

Z60713.15 1.42.3-14/15



